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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.01.

ROBOTY BETONOWE

CPV —45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanvch lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
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ST-02.01. ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.4.

1.5.
1.5.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betonowych w ramach na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ciagu
miejscowosci Gorowo - Kruzy - Tejstymy, gmina Kolno w zakresie realizacji:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej

2. Budowa sieciowych pompowni $ciekow.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot betonowych zwigzanych z
montazem zbiornikoéw przepompowni $ciekow oraz wykonaniem blokow betonowych.

Podbudowy betonowe drogowe

Warunki szczegotowe wykonania betonowej podbudowy drogowej zostaly przedstawione w
ST-02.03. Roboty drogowe.

Pompownie i przydomowe przepompownie $ciekow

Zbiorniki pompowni $ciekdw zostang wykonane z polimerobetonu z dnem o S$rednicy
wewnetrzne] @ 2000 mm natomiast tworzywowe przydomowe przepompownie §ciekdw o
Srednicy wewnetrznej @ 425 mm

Po uprzednim wykonaniu wykopu (wg ST-01.01. — Roboty ziemne) i odwodnieniu wykopu
(wg ST-01.02. — Roboty odwodnieniowe) przed posadowieniem zbiornika pompowni
sieciowych nalezy wyréwna¢ i wzmocni¢ podloze poprzez utozenie:

- warstwy podsypkowej z piasku grubosci 30 cm.

- warstwy betonu C25/30 (B25) grubosci warstwy 25 cm (lub plyt wielootworowych)

Ponadto zbiorniki pompowni P1 i P2 wymagajg docigzenia ze wzgledu na wypér wg
rysunkow w projekcie budowlanym betonem lub krggiem betonowym z wypelnieniem wolngj
przestrzeni betonem C12/15 (B15).

Bloki oporowe

W charakterystycznych miejscach dla sieci po uprzednim wykonaniu wykopu (wg ST-01.01. —
Roboty ziemne) i odwodnieniu wykopu (wg ST-01.02. — Roboty odwodnieniowe), nalezy
wykona¢ blok oporowy z betonu C12/15 zgodnie z projektem budowlanym.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz ST-00-00.
Wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIALY

e Dbeton hydrotechniczny gwarantowanej jakosci lub wyrdb betonu (cement wg PN-
B/19705, kruszywa wg PN-86/B-06712, woda wg PN-88/B-32250)

e zaprawy wg PN-90/B-14501

e dodatki uszczelniajace do betonu

e inne materialty pomocnicze

Wymagania dotyczgce materialow:
Stosowane materialy jw. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty.

Beton hydrotechniczny
Dowoz betonu gwarantowanej jako$ci zakupionego w wytworni.

Wszelki beton powinien by¢ wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodnos$¢ ze
stosownymi normami krajowymi.

Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca powinien
uzyskac aprobate tego zrodta i powinien zapewni¢ Inspektora, ze zaktad dostarczajacy ma
aprobate niezaleznej instytucji wystawiajacej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi Kontraktu.

Podtoze pod przepompownie oraz nadlanie nad plyte dolng zbiornika przepompowni nalezy
wykona¢ z betonu o klasie nie mniejszej niz C10/15.

W przypadku wytwarzania betonu na placu budowy:
e wymaga si¢, aby cement charakteryzowat si¢ niskim cieptem hydratacji,
e cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-
19705,
e do betonu klasy C 12/15 zaleca si¢ cement marki 35,
kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania PN-86/B-06712,
e woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.

3. SPRZET

e wibratory wglebne do zageszczania betonu,

e szalunki systemowe
i inny sprz¢t odpowiadajacy, pod wzgledem typoéw i ilosci, wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT, WYLEWANIE I ZAGESZCZANIE

Samochody skrzyniowe samowyladowcze i inne s$rodki transportu, odpowiadajace pod
wzgledem typow 1 ilo$ci, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora.

Wymagania szczegotowe:
Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany
mieszalnikami samochodowymi tzw. gruszkami.
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Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywaé nalezy za pomoca pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Beton powinien by¢ transportowany od miksera i wylewany tak szybko, jak to wykonalne
przy uzyciu metody zapobiegajacej segregacji i utracie skladnikéw i utrzymaé¢ wymagang
urabialnos¢. Powinien by¢ wylany jak najblizej jego docelowego miejsca, a caly sprzgt do
transportu betonu powinien by¢ utrzymany w czystosci.

Wykonawca powinien odpowiednio powiadomi¢ Inwestora o jego zamiarze rozpoczgcia
betonowania. Taka notatka nie moze by¢ p6zniej niz 24 godziny przed praca.

Beton powinien by¢ dokladnie zaggszczony w jego koncowej pozycji w ciggu 30 minut od
wylania z mieszacza chyba, Zze przewozony jest w pracujgcych ciagle urzadzeniach
mieszajacych, wtedy czas ten powinien wynosi¢ do 2 godzin od wprowadzenia cementu do
mieszacza i 30 minut od wylania z urzadzenia mieszajacego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST-00.00.
5.2. Wymagania szczegélowe
5.2.1. Wytwarzanie betonu
W przypadku wyrobu betonu na placu budowy nalezy przestrzega¢ wymagan:
e dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscia 2%,
e dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na niezaleznej wadze, o wigkszej
doktadnosci,
dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscia 2%
e urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po
zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni,
o warto$¢ stosunku C/W nie moze by¢ mniejsza niz 2.2 (warto$¢ nie wigksza niz
0.45),
e konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be,
e badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym dopuszcza si¢ wyltacznie w
warunkach budowy
5.2.2. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegolng staranno$cig i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci >0,75 m od
powierzchni na ktorg spada; w przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke
podawacé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8 m).
5.2.3. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania powierzchnie betonu nalezy przykry¢ lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i inng wodg.
5.2.4. Betonowanie w niskich temperaturach
Betonowanie przy temperaturach otoczenia ponizej 2°C dopuszczone bedzie, jezeli zostang
wykonane odpowiednie pomiary przy wylewaniu betonu w warunkach niskich temperatur.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST-00.00.

Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bgdzie zgodno§¢ wykonanych roboét i uzytych materialow z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

Warunki szczegélne kontroli i badan w trakcie rob6t betonowych i odbioru

Badania konstrukcji betonowych w czasie wykonywania robot polegajg na biezagcym, w miare
postepu robot sprawdzaniu jako$ci uzywanych materialow i zgodnosci wykonywanych robét z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami Inspektora.
Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktdre
przy ostatecznym odbiorze nie bgda widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢
sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika
Budowy.

Sprawdzenie materialow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich sg zgodne z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami Inspektora i czy sg zgodne ze
swiadectwami jakosci i dokumentami odbiorczymi

Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Powierzchnie betonowe w koncowym wyrobie nie powinny mie¢ oderwanych nieregularno$ci

do rozmiardéw zauwazalnych golym okiem. Odchylenia od powierzchni opisanych w
Kontrakcie nie powinny by¢ wigksze niz nastepujgce dopuszczalne ilosci.

Typ wykonczenia Odchylenie od linii, poziomu wymiary po
przekatnej lub dlugo$é (mm)
Latg lub szorstkie 10
Wszelkie inne 5

Badania przy odbiorach prowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.

Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest:
e m® — dla betonu; z dokladno$cig do 0,1. Placi si¢ za wykonang i faktycznie
wbudowang ilo$¢ betonu,

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST- 00.00.
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8.2.  Warunki szczegélowe odbioru robaét

Nalezy sprawdzi¢:
e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,
e uzycie wlasciwych materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
e zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajagcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentow
dotyczacych jakosci materialow uzytych do robot, wynikéw pomiaréw i badan,
naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpisow dotyczacych robot,
dokonac¢ szczegdtowych ogledzin robét,
odchytki od powierzchni, jako$¢ wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogélne wymagania dotyczace platnoSci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.
9.2.  PlatnoSci

Platnosci beda dokonywane na podstawie kosztorysu ofertowego zgodnie z pkt.7.2. niniejsze;j
ST.
Zakres rob6t jest podany w pkt.1.3. niniejszej S.T.
Cena obejmuje odpowiednio:
e roboty przygotowawcze i pomiarowe,
e zakup, dostarczenie i wbudowanie materialow,
e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych”,
e Normy i wytyczne podane w niniejszej ST lub odpowiednie normy i przepisy krajow
UE.
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